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PRAKATA 

 
 

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

tim peneliti dapat menyelesaikan Laporan TahunanPenelitian, Tahun ke 1 dari 

rencanan 3 tahun tentang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Melalui 

Produksi Kanvas Rem Bahan Komposit dengan Pengisi Limbah Kelapa Sawit dapat 

diselesaikan.  

Tujuan penyusunan laporan iniuntuk memberikan gambaran pencapaian 

mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban tim peneliti 

dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa Penelitian Tahun 1 tentang Peningkatan 

Perekonomian Masyarakat Pedesaan Melalui Produksi Kanvas Rem Bahan Komposit 

dengan Pengisi Limbah Kelapa Sawit telah dilaksanakan. 

Pelaksanaan Penelitian Tahun 1 tentang Peningkatan Perekonomian 

Masyarakat Pedesaan Melalui Produksi Kanvas Rem Bahan Komposit dengan Pengisi 

Limbah Kelapa Sawitdiuraikan secara jelas pada laporan tahunan ini, diantaranya: 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, rencana 

penelitian pada tahapan berikutnya, dan kesimpulan dan saran.  

Laporan tahunanini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam 

pelaksanaan penelitian lanjutan (Tahun 2) tentang Peningkatan Perekonomian 

Masyarakat Pedesaan Melalui Produksi Kanvas Rem Bahan Komposit dengan Pengisi 

Limbah Kelapa Sawit. 

 

 

 

Pekanbaru, 26 November 2015 

 

 

 

 

Tim Peneliti 
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