
L A M P I R A N 

Lampiran 1. Skema Rancangan Kerja 

Sampel udang yang berasal dari laut Dumai dibeli dipasar pagi panam 

i 
Sampel udang dipisahkan antara daging dengan kulit atau cangkangnya, 
dibersihkan dan dikeringkan dengan menggunakan oven selama 2 jam 

pada 60°C atau sampai benar-benar kering 

Sampel yang sudah kering dilembutkan dengan menggunakan blender, 
kemudian disaring dengan menggunakan ayakan ukuran 50 dan 100 mesh 

' Sampel dideproteinasi 
Dengan menggunakan NaOH I M 1:10 pada suhu 60-70°C, diaduk dengan 
mcnggunakan magnetic stirrer sclama 60 mcnit,kcmudian disaring dicuci 

dengan aquades sampai pH netral dan dikeringkan dengan oven 

Sampel didemineraslisasi 
Dengan menggunakan HCl I M 1:10 pada suhu 20-30°C, diaduk dengan 

menggunakan magnet stirrer selama 120 menit, kemudian disaring dicuci 
dengan aquades sampai pH netral dan dikeringkan dengan oven 
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