
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kurva standar glukosa digunakan untuk menentukan konsentrasi hemiselulosa 
hasil prehidrolisis. Regresi linier data kurva standar glukosa menghasilkan persamaan 
sebagai berikut: y = 1,0818x + 0,0054. dengan y adalah konsentrasi glukosa ()ig/ml) dan 
X adalah absorbansi pada panjang gelombang 660 nm. 
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Gambar 4.1 Kurva standar glukosa, hubungan antara Absoban dengan 
konsentrasi glukosa. 
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Gambar 4.2 Kurva hubungan konsentrasi gula dengan waktu pemasakan pada 
ukuran partikel TKS tidak lolos ayakan 10 mesh 
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Hubungan konsentrasi gula dengan waktu pemasakan dapat dilihat pada 
Gambar 4.2, kurva ini menunjukkan konsentrasi guJa hemiselulosa yang lebih besar 
adalah pada konsentrasi H2SO4 1%, dan semakin lama waktu pemasakan maka perolehan 
konsentrasi gula hemiselulosa ceiiderUrig meriuriin. Hal iiii disebabkari kemungkinan 
terjadi furfural. Perolehan konsentrasi gula yang terbesar yaitu pada waktu pemasakan 60 
meiiit dengan konsentrasi H2SO4 1% adalah 4,3039 mikrogfain/rnl 

E E C 
D) 

3 
O) 

3 n 

2.5 
2 

1.5 -I 

1 
0.5 

0 
0 60 

Waktu (menit) 

H2SO4 0% 
-•—H2S04 1% 
-A-H2S04 1,5% 

120 

Gambar 4.3 Kurva hubungan konsentrasi gula dengan waktu pemasakan pada 
ukuran partikel TKS 10 mesh 

Gambar 4.3 menunjukkan, semakin lama waktu pemrosesan/ pemasakan, maka 
perolehan koriseritrasi gUla ceriderUrig meiiliruii. Hal iiii disebabkan oleh degradasi 
polisakarida. Terhidrolisisnya hemiselulosa oleh asam, karena hemiselulosa lebih mudah 
terhidrolisis disbaridiiig selulosa. Perolehaii kotisentfasi gula herQiseluIosa yang terbesar 
adalah pada waktu 60 menit dengan konsentrasi H2SO4 1% sebesar 2,5198 
mikrogram/ml. 
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Gambar 4.4 Kurva hubungan konsentrasi gula dengan waktu pemasakan pada 
ukuran partikel TKS tidak lolos ayakan 10 mesh 

Gambar 4.4 memperlihatkan konsentrasi gula yang mempunyai nilai terbesar 
yaitu pada konsentrasi NaOH 1% dan pada waktu pemasakan selama 60 menit adalah 
sebesar 5,071 nlikfogram/nil. Sedaiigkaii pada koiiseiitrasi NaOH 1,5% jiimlah giila yatig 
diperoleh kecil, berdasarkan Saraswati [2006] hal ini disebabkan, semakin besar 
konsentrasi NaOH, rriaka seiiiakiri baiiyak ligiiiii, seltilosa, daii heitliserulosa yaiig 
terdegradasi. 
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Gambar 4.5 Kurva hubungan konsentrasi gula dengan waktu pemasakan pada 
Ukuran partikel TKS 10 mesh 
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Gambar 4.5 memperlihatkan konsentrasi gula yang terbesar yaitu pada 
konsentrasi NaOH 1% dan waktu pemasakan selama 30 menit adalah sebesar 2,859 
mikrogram/ml. Semakin lama waktu pemasakan, maka perolehan gula cenderung 
rhenunin, hal iiii disebabkan tertiraiiiya giila hemiselulosa membeiitiik prodiik yang lain, 
dan banyaknya terbentuk lignin. 


