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KESIMPULAN DAN SAKAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: -

1. Kulit udang yang telah di peroleh dan telah di ayak berukuran 40 dan 100 

mesh 

2. Semakin kecil ukuran ayakan maka akan semakin sedikit serbuk udang yang 

diperoleh. 

3. Serbuk udang berukuran 40 dan 100 mesh telah diubah menjadi kitin dengan 

tahap deproteinasi dan demineralisasi 

5.2 Saran ^ - -̂ ^̂ ^ - i : ; - : -

Proses pengayakkan sebaiknya dilakukan pada sampel yang kering agar 

diperoleh hasil ayakkan yang baik. Pencucian filtrat pada proses deproteinasi dan 

demineralisasi juga sebaiknya ditunggu hingga serbuk mengendap sehingga tidak 

banyak serbuk yang terbuang ketika disaring. 
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