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Abstrak

Pembuatan SLS dari serbuk gergaji dalam reaktor bertekanan (autoklaf) mengunakan pelarut sodium
bisulfit (NaHSO3), masih memiliki kemurnian yang masih rendah (TSS 560 ppm).Usaha untuk
meningkatkan kemurnian SLS dilakukan dengan cara melewatkan SLS ini kedalam reaktor RDMM
.yang dilengkapi dengan membran TCA.Untuk mengetahui kondisi operasi RDMM yang baik atau
optimal, perlu dilakukan penelitian dengan melihat beberapa hal yang mempengaruhi unjuk kerja
RDMM tersebut. Salah satunya melihat pengaruh putaran pengaduk dan putaran membran terhadap
unjuk kerja RDMM yang dapat dilihat dari fluks permiat yang dihasilkan. Variasi putaran pengaduk
dan putaran membran adalah ( 65; 100; 160 rpm) dengan putaran berlawanan arah._Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kondisi operasi optimal (fluks besar) terjadi pada putaran pengaduk 100 rpm dan

putaran membran 100 rpm.

Kata kunci: SLS, Autoklaf, RDMM.

1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi membran sebagai unit
pemisah saat ini sangat pesat. Operasi membran dapat
diartikan sebagai proses pemisahan dua atau lebih
komponen dari aliran fluida melalui suatu penghalang
tipis yang hanya dapat melewatkan komponen tertentu
dan menahan komponen lain (Mulder, 1996).

Teknologi membran dipilih karena prosesnya yang
sangat sederhana, konsumsi energi yang digunakan
rendah, tidak merusak material, tidak menggunakan zat
kimia tambahan dan tidak menghasilkan limbah baru
sehingga tergolong sebagai cleant technology
(Baker,2004). Cross-flow dan dead end adalah dua jenis
aplikasi membran yang sering digunakan dan diterapkan
secara luas dalam aplikasi industri yang berbeda.
Dimana cross-flow filtrasi adalah teknologi pemisahan

Dalam kasus RDM ini, rotasi pada membran
menciptakan adanya efek turbulensi yang tinggi pada
permukaan membran dan pada akhirnya mengurangi
masa penyimpanan zat terlarut di permukaan membran
dengan demikian juga sedikit banyak mengurangi
kemungkinan reversible maupun irreversibel fouling
pada membran tersebut (Bhattacharjee,2005).

Izlansyah (2008) melaporkan bahwa sodium
lignosulfonat (SLS) dapat dibuat menggunakan bahan
baku serbuk gergaji, begitu juga halnya dengan limbah
tandan kosong sawit (TKS) dan pelepah sawit (Amri,
2008). Sintesa dilakukan dengan menggunakan pelarut
sodium bi-sulfit teknis (NaHSOj;) dalam reaktor
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yang efektif yang sering ditemukan dalam aplikasi pada
pengolahan air, teknologi lingkungan yang bersih.
Keterbatasan utama yang terkait dengan salah satu
aplikasi membran adalah kenaikan terus menerus fouling
akibat akumulasi pengendapan zat terlarut di permukaan
membran, dengan demikian meyebabkan efek polarisasi
konsentrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai
usaha telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti,
sepereti reaktor yang dilengkapi perangkat geser tinggi.

Rotating Disk Membrane Modul (RDMM) adalah
jenis lain dari perangkat tingkat geser tinggi yang
digunakan  dalam pemisahan protein dari susu atau
dalam  pemisahan biologis. Peneliti sebelumnya juga
melakukan penelitian ultrafiltrasi (UF) dari kraft lindi
hitam (KBL) dengan menggunakan RDM (Bhattacharya
dkk, 2005).

bertekanan. Hasil SLS vyang diperoleh masih
mengandung Total Suspensi Solid yang masih tinggi.
Teknologi ultrafiltrasi dipandang sebagai teknologi yang
prospektif untuk pemisahan lignosulfonat. Meskipun
masih terdapat kendala, terutama masalah fouling dan
polarisasi konsentrasi (Bhattacharyaa,2005).

Weis (2005) mempelajari pengaruh morfologi,
hidropobisitas dan muatan permukaan membran
terhadap unjuk kerja sistem ultrafiltrasi pada proses
pemekatan CalLS. Weis menerangkan bahwa fouling
yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor
hidrophobisitas. Membran yang bersifat hidrofob
cenderung lebih mudah terkena fouling dari pada
membran hidrofil. Untuk melihat unjuk kerja RDMM



PROSIDING SNTK TOPI 2012
Pekanbaru, 11 Juli 2012

ISSN. 1907 - 0500

dalam pemurnian SLS, perlu melihat beberapa factor
yang mempengaruhinya, dalam hal ini pengaruh putaran
pengaduk dan putaran membran.

2 Metodologi

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
SLS , yang berasal dari hasil hidrolisis dan sulfonasi
serbuk gergaji kayu kulim dalam reaktor bertekanan
dengan pelarut sodium bisulfit (NaHSO3), pada suhu 135
°C, pH 4,3 dan rasio berat padat — cair = 1 : 15.. Alat
utama yang digunakan adalah satu unit modul membran
RDMM vyang dilengkapi dengan pompa dan alat
pengukur tekanan. Penelitian menggunakan membran

ultrafiltrasi berbahan sellulosa trasetat (CTA) yang
berbentuk flat.

Prosedur percobaan pada penelitian ini, SLS
diumpankan (dipompakan) kedalam RDMM, pada
keadaan pengaduk dan membran berputar dengan
berlawanan arah, (65, 100 dan 160 rpm) Proses
dilakukan selama 175 menit. Volume permeat dicatat
tiap selang waktu 5 menit.

3 Hasil Dan Pembahasan

Pengaruh putaran pengaduk dan putaran membrane
terhadap fluks permeat pada modul RDMM terlihat pada
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Gambar 1. Pengaruh Putaran Pengaduk dan Putaran Membran, Berlawanan Arah

Pada Gambar 1, terlihat bahwa kombinasi putaran
pengaduk 100 rpm dan putaran membran 100 rpm, dengan
arah berlawanan menghasilkan fluks yang lebih besar dari
variasi kecepatan putar yang lain.

Fenomena peningkatan fluks akibat pemutaran pengaduk
dan putaran membran, akibat dari gaya dorong putaran
yang berlawanan arah dari pengaduk dan membran terhadap
cairan sehingga senyawa SLS menuju pori membran dan
turbulensi cairan menjadi lebih besar.

4 Kesimpulan

Unjuk kerja RDMM vyang bagus (fluks yang besar),
didapat pada kecepatan putar pengaduk 100 rpm dan
kecepatan putar membran 100 rpm, dengan arah
berlawanan.
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