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PRAKATA 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya 

sehingga kami dapat berhasil menyelesaikan laporan akhir penelitian ini. Penelitian ini bertujuan 

membuat serbuk hidroksiapatit dan komposit alumina-hidroksiapatit berpori untuk aplikasi 

orthopedik. Tujuan penelitian tahun pertama ini adalah mensintesis serbuk hidroksiapatit dengan 

bahan baku kalsium oksida yang berasal dari kulit kerang darah  menggunakan metode 

hidrotermal suhu rendah.  

      Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bpk Dr. Fajril Akbar, MSi dan Ibu 

Komalasari, ST, MT  (UNRI) sebagai anggota peneliti yang telah banyak berkontribusi dalam 

pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Bapak 

Prof. H. Dr. Usman M. Tang (Ketua Lembaga  Penelitian UNRI), rekan-rekan dosen dan  

mahasiswa yang telah membantu mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian,  dan 

pembuatan laporan akhir. Selain itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua teknisi 

yang ada di lingkungan fakultas teknik UNRI yang telah banyak membantu terlaksananya 

penelitian ini.  

  Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

Pekanbaru, 27 Nopember 2014 

                                                                                    Tim Peneliti 
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